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Deponierte Abfallmengen
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Deponierte Abfallmengen

Potenziale in Deponien
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Potenziale in Deponien – Energie 
Energiereiche Stoffgruppen
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Potenziale in Deponien – Energie 
Energiepotenzial
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Potenziale in Deponien – Energie 
Rohstoffpotenziale im Vergleich zum Jahresbedarf (D )
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Potenziale in Deponien – Metalle 
Anteile im Siedlungsabfall (ohne Bauschutt)
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Potenziale in Deponien – Metalle 
Rohstoffpotenziale im Vergleich zum Jahresbedarf (D )
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Einwohnerspezifische Phosphatfracht 

Potenziale in Deponien – Phosphor 
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Gehalte im Klärschlamm

Rohstoffsituation – Phosphor 
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Quelle: Schmelz und Reifenstuhl 2010

Potenziale in Deponien – Phosphor 
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Klärschlammentsorgungswege

Quelle: Schmelz und Reifenstuhl 2010

Potenziale in Deponien – Phosphor 
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Potenziale in Deponien – Phosphor 
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Potenziale in Deponien – Phosphor 

Klärschlammasche:   60.000 Mg
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Potenziale in Deponien – Phosphor
Rohstoffpotenziale im Vergleich zum Jahresbedarf (D )
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► Verknappung von Energierohstoffen, Metallen und Mineralien

► Deponie als anthropogenes Rohstofflager

� Energierohstoffe

� Metalle

� Mineralien

► Potenziale sind begrenzt

► Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt entscheidend für 
Wirtschaftlichkeit von Rückbauprojekten

Fazit
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